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адсорбція Хіт на активовану поверхню модифікованого SiO2, під час 
якої відбувається взаємодія функціональних груп Ст-МА-ПМ і Хіт; ііі. 
хімічне прищеплення Хіт до макромолекул Ст-МА-ПМ на поверхні SiO2 
при термообробці. 

Мікробіологічними дослідженнями показано, що SiO2, 
модифікований наведеним методом хітозаном пригнічує 
життєдіяльність дріжджів Saccromyces cerevisiae і ріст колоній, як у 
маточній культурі, так і у нефільтрованному пиві.  
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Досліджені можливості одержання нових плівко твірних речовин 
на основі адуктів фурфурилгліцидного етеру з ароматичними 
бісмалеїмідами. 

Визначені умови одержання адуктів Дільса-Альдера, особливості 
їх тужавіння під дією різних каталізаторів та тужавлюючих агентів. 

Досліджені основні фізико-механічні властивості нових сітчастих 
полімерів. Реакції проходять за схемою (див. схему). 

В залежності від типу каталізатора сітчасті полімери мають різні 
показники гель-фракції, твердості та адгезійної міцності покриттів. 

 

Каталізатори 
Гель-
фракція 

Твердіст
ь, ум. 
од. 

Адгезія, 
бали 

Онієві: R4N ⋅ FeCL4, R4Р ⋅ 
FeCL4 

97,0 0,83 3 

п-толуолсульфо-кислота 95,7 0,74 2 
ПЕПА 85,0 0,50 1 
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Схема - Маршрути реакцій в механізмі полімеризації біс(адуктів ДА) 


