
 
 

50

ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУР НА ОСНОВІ 
ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ З ХОЛЕСТЕРИЧНИМ РІДКИМ 

КРИСТАЛОМ 
 

З. М. Микитюк, О. Є. Сушинський, Т. В. Пристай, А. З. Гнат 
Кафедра «Електронні прилади», Інститут телекомунікації, 

радіоелектроніки та електронної техніки, Національний університет 
«Львівська політехніка»,  

79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, zmykytyuk@polynet.lviv.ua 
 
Проведені спектральні дослідження системи полімерна плівка-

холестеричний рідкий кристал. Система полімерна плівка-холестеричний 
кристал використовується як первинний перетворювач для оптичних 
сенсорів шкідливих речовин. Робота такого типу сенсора полягає у 
реєстрації оптичного зміщення максимуму селективного відбивання під 
дією шкідливих речовин [1]. 

В якості холестеричного рідкого кристалу було вибрано суміш 
CLC2103L (Hoffmann-LaRoche), яка володіє максимум селективного 
відбивання на довжині хвилі 575 нм при кімнатній температурі. Максимум 
селективного відбивання холестеричного рідкого кристала CLC2103L не 
змінюється із ростом температури в межах існування рідкокристалічної 
фази. В якості полімерної плівки було обрано полімер полістерен 
синтезований методом суспензійної полімеризації стирену. Вибір полімеру 
для формування мембран з РК зумовлювався двома  вимогами – оптичною 
прозорістю матеріалу та його газопроникністю. 

При внесенні холестеричного рідкого кристала в полімер відбувається 
зсув максимуму селективного відбивання в сторону менших довжин хвиль 
(402 нм). Це свідчить, що полімерна плівка змінює крок спіралі 
холестеричного рідкого кристала, а саме зменшує його, таким чином 
відбувається деформація кроку за рахунок полімерної плівки. 

Були проведені дослідження спектрів поглинання холестеричного 
рідкого кристалу, полімерної плівки та системи полімерна плівка-
холестеричний кристал. 
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